
En aplicación directa DEFS, tratar las juntas aplicando una capa de Base Coat con cinta de vidrio, esperar a 
que las uniones curen por un período de 4 horas y posteriormente aplicar una capa de Base Coat sobre toda 
la super�cie del panel exterior (Ya sea de Yeso ó Cemento), inmediatamente colocar la malla de �bra de 
vidrio, retirar el exceso de mezcla y dejar secar, aplicar una segunda mano de Base Coat hasta cubrir 
totalmente la malla en toda la super�cie del panel

En caso de utilizar Sistema EIFS, después del tratamiento de las juntas se deberá de adherir las placas de 
aislamiento ( previamente colocar Base Coat como adhesivo sobre la super�cie del aislamiento “no sobre el 
panel”), dejar secar 24 horas.
Colocar una mano de Base Coat sobre toda la super�cie del aislamiento, inmediatamente colocar la malla de 
�bra de vidrio, retirar el exceso y dejar secar, aplicar una segunda mano de Base Coat hasta cubrir totalmen-
te la malla (a este proceso se le llama encapsular la malla de �bra de vidrio).

Usos y Aplicaciones

Mejoras

Base Coat Protekto Plus
El Cemento Flexible Base Coat Protekto Plus® de Panel Rey®, es un 
producto especializado conformado por una inteligente mezcla de 
cemento Pórtland, resinas poliméricas, material hidrófugo y �bras de 
refuerzo, que tiene como función el tratamento de uniones, esquinas y 
molduras, �jar las cintas y mallas de �bra de vidrio en exterior, y servir 
como capa base para Paneles de Yeso exteriores ó base cemento en los 
sistemas DEFS (Direct Applied exterior �nish Sistem).
También  ha sido diseñado para adherir placas semirígidas de aislamien-
to y embeber mallas de refuerzo para exterior (EIFS – Exterior Insulation 
Finishing System) que ha diferencia de los anteriores implica el uso de 
una placa de material aislante.

 Mayor manejabilidad
 Más facilidad de mezclado y re-mezclado
 Mayor adherencia al sustrato
 Mayor resistencia al rayado
 Menor absorción y penetración de agua
 Acabado más �no

®



Durante la aplicación podría requerir ser re-mezclado ocasionalmen-
te. El tiempo de secado después de ser aplicado a la super�cie es de 
aproximadamente 30 minutos, pero este tiempo varía acorde a las 
condiciones climáticas y características del sustrato. 

Deje pasar un tiempo de curado de 24 horas antes de aplicar pintura o 
textura exterior sobre la capa de Base Coat Protekto Plus. Limpie el 
equipo y las herramientas con agua limpia inmediatamente después 
de terminar su uso.

Las siguientes especi�caciones corresponden a metodologías de 
pruebas internas basadas en estándares aplicables a los Sistemas 
EIFS y cumplen con las necesidades típicas para esta familia de 
productos. El cumplimiento de estas especi�caciones asegura obtener 
un correcto desempeño del producto a largo plazo y garantiza la 
prevención de problemas que pueden mantenerse ocultos por mucho 
tiempo como lo es el acumulamiento paulatino de humedad en las 
partes internas de muros, fachadas, etc.

Buenas Prácticas de Instalación

Usos Adicionales

Buenas Prácticas de Instalación

Coloque aproximadamente 5 litros de agua fría y potable en un conte-
nedor limpio y vacíe un bulto de 20 kg de Base Coat Protekto Plus. 
Permita una humectación por unos minutos y mezcle gentilmente en 
un inicio, continúe con un mezclado vigoroso utilizando una mezclado-
ra eléctrica para trabajos pesados de 300 a 450 rpm equipada con 
espiral tipo paleta o similar. 
De ser necesario, agregue paulatinamente más agua o polvo hasta 
obtener la consistencia deseada. Tenga cuidado de no exceder en la 
cantidad de agua, ya que pueden generarse grietas o �suras. 

Especificaciones del Producto

• Penetración de Agua: Negativo

• Absorción de Agua (%): 13% Máximo

• Transmisión de Vapor (MVP  = g/hr-ft2): 29 Máximo

• Permeabilidad (Perms = g/hr-ft2-mmHg): 66 Máximo

• Agrietamiento: Negativo hasta  una �exión de 2” de radio.

• Destrucción por rayado (Dureza) = Rating 2 Máximo.
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Puede usarse después del zarpeo para a�nar super�cies como block, 
muros y lecho bajo de losa, así como en acabados.

• 

Ayuda al sellado de �suras super�ciales en muros y concretos.• 



Limitantes

Información General

No aplicarse sobre super�cies húmedas o en punto de congelación. Mantener la temperatura de aplicación 
y curado superior a los 10° C. Después de su aplicación y hasta que haya pasado su periodo de curado, 
evitar el contacto con lluvia y humedad excesiva.
El sellado es necesario para completar algunas aplicaciones como el acabado de la super�cie, se 
recomienda referirse a la información apropiada del fabricante para los detalles de disolución, compatibili-
dad y desempeño.

• Rendimiento aproximado: 

• Tiempo de Secado Super�cial: 40 minutos (varía acorde a condiciones climáticas)
• Empaque: Saco de 20 kg (44 lb)
• Mezclado: 5 litros de agua aproximadamente por saco.
• Vida de Anaquel: 6 meses después de la fecha de manufactura bajo almacenamiento adecuado.
• Almacenamiento: Cierre y ajuste las bolsas abiertas. Conserve en lugar seco evitando la exposición 
   a la luz solar directa.
• A condiciones controladas de laboratorio. 

 - Para la aplicación directa (DEFS) entre 8 y 9* m2  por saco, siempre y cuando se emplee una 
                   llana estándar y una capa aproximada de 1.5 mm.
 - Cuando se aplica para sistemas EIFS, permite cubrir hasta 5 - 6* m2  por saco, cuando se 
                   emplea una llana estándar para aplicar 2.5 mm de espesor en húmedo.

Para más información:

Servicio al Cliente

Teléfono

800 726 3573

(81) 8345-0055
Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

NOTA: Las indicaciones y recomendaciones anteriores son basadas en 
nuestra experiencia, ensayos internos y análisis adicionales. Por tanto, 
antes del uso previsto del producto, el usuario �nal deberá determinar 
si es apropiado o no y asumirá la responsabilidad de su empleo.

Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modi�caciones a la información de este documento sin 
previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el 
usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas 
con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se 
descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. 
El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y 
determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la 
reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o 
indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las 
instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.


